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MATERIALE

- Profile Otel S 235 - SREN 10025-2:2004
- Tabla groasa Otel S 275 - SREN 10025-2:2004

NOTA;
- Debitarea elementelor se va executa numai dupa confruntarea
dimensiunilor din plansa cu cele din teren.
- Prezenta plansa se citeste impreuna cu plansele A04-A06
- Pentru extras de laminate vezi plansa A0S,

Nota
* Abaterile maxime se vor incadra in limitele specificatiilor din STAS
767/0-88
*Conform C150-1999;

- clasa de executie a structurii metalice este "B"

- clasa de executie a sudurii: "C"

- Verificarea sudurii nedistructiv cu pulberi magnetice pe 10%
din sudurile de colt

- sudurile de colt vor avea grosimea cordonului de sudura =0.7
din grosimea minima a pieselor ce se sudeaza, dar > 3mm

- Sudurile cap la cap se vor executa cu sanfren conform
normelor.
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